
8月分(8月24日受入)

Ｎo． 資 料 名 寄贈元または出版社

1 B7613：家庭用はかり-一般用体重計、乳児用体重計及び調理用はかり 日本規格協会

2 B0160：歯車-歯面の摩耗及び損傷-用語(2015年１月頒布)【正誤票】 日本規格協会

3 B7611-2：非自動はかり-性能要件及び試験方法-第２部：取引又は証明用(2015年1 月頒布) 日本規格協会

4 D1606：自動車用スパークプラグのエンジン適合性試験方法(解説改訂版） 日本規格協会

5 G0555：鋼の非金属介在物の顕微鏡試験方法（追補1） 日本規格協会

6 G0582：鋼管の自動超音波探傷検査方法（追補1） 日本規格協会

7 G3101：一般構造用圧延鋼材 日本規格協会

8 G3106：溶接構造用圧延鋼財 日本規格協会

9 G3126：低温圧力容器用炭素鋼鋼板 日本規格協会

10 G3133：ほうろう用脱炭鋼板及び鋼帯 日本規格協会

11 G3313：電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 日本規格協会

12 G3547：亜鉛めっき鉄線 日本規格協会

13 G3474：鉄塔用高張力鋼管（2014年2月頒布）【正誤票】 日本規格協会

14 H1270：ニッケル及びニッケル合金-分析用試料採取方法及び分析方法通則 日本規格協会

15 H1287：ニッケル及びニッケル合金-蛍光X線分析方法 日本規格協会

16 H1288：ニッケル及びニッケル合金-スパーク放電発光分光分析方法 日本規格協会

17
H1289：ニッケル及びニッケル合金-ICP発光分光分析方法-ニオブ,タンタル及びジルコ二ウム定量
方法

日本規格協会

18 K3802：膜用語 日本規格協会

19
K7390-1：プラスチック-使用済ポリエチレンテレフタレート（PET）ボトル再生材料‐第１部：呼び方の
システム及び仕様表記の基礎

日本規格協会

20
K7390-2：プラスチック-使用済ポリエチレンテレフタレート（PET）ボトル再生材料‐第２部：試験片の
作製方法及び特性の求め方

日本規格協会

21 K8613：炭酸アンモニウム（試薬）（2015年3月頒布）【正誤票】 日本規格協会

22 L1902：繊維製品の抗菌性試験方法及び抗菌効果（2015年7月頒布）【訂正票】 日本規格協会

23 L1921：繊維製品の抗かび性試験方法及び抗かび効果（2015年7月頒布）【訂正票】 日本規格協会

24 M8202：鉄鉱石-分析方法通則 日本規格協会

25
M8250：鉄鉱石-分析用試料の吸湿水定量方法-重量法,カールフイッシャー滴定法及び乾燥減量
法

日本規格協会

26
Q17021-1：適合性評価-マネジメントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項-第１
部：要求事項【ISO/IEC17021-1：2015】

日本規格協会

27 T9241-2：移動・移乗支援用リフト－第２部：移動式リフト 日本規格協会
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28 T9241-3：移動・移乗支援用リフト－第３部：設置式リフト 日本規格協会

29 T9241-5：移動・移乗支援用リフト－第５部リフト用スリング 日本規格協会

30 T9241-6：移動・移乗支援用リフト－第6部立ち上がり用リフト 日本規格協会

31 T9241-7：移動・移乗支援用リフト－第7部：浴槽設置式リフト 日本規格協会

32 Z1610：国内貨物コンテナ-外のり寸法及び共通仕様 日本規格協会

33 Z1611：国内保冷コンテナ 日本規格協会

34 Z1627：国内一般貨物コンテナ 日本規格協会

35 Z1629：貨物コンテナ-上部つり上げ金具及び緊締金具 日本規格協会

36 Z1716：包装用無延伸ポリエチレンテレフタレート（PET)シート及びフィルム 日本規格協会

37 Ｚ3060：鋼溶接部の超音波探傷試験方法 日本規格協会


